HERSTELLUNG
LEHMZIEGEL

DIE HERSTELLUNG DER ZIEGEL ERFOLGT TRADITIO-
NELL ALS LUFTGETROCKNETE LEHMZIEGEL. DAZU
BENOTIGT ES LEDIGLICH LEHMBODEN, WELCHER LO-
KAL AUFZUFINDEN IST UND WASSER. AUSREICHEND
VERMISCHT WIRD DIE SUBSTANZ IN EINE VORGEFER-
TIGTE HOLZSCHALUNG GEGOSSEN UND ANSCHLIES-
SEND NACH ENDE DER ERSTEN ERHARTUNGSPHASE
OHNE SCHALUNG DER SONNE ZUM FINALEN TROCK-
NEN UBERLASSEN.

FUR DIE GRUNDUNG IST EINE LEHMMISCHUNG MIT
10%-ZEMENTZUSCHLAG VORGESEHEN. UM EINE
ERHOHTE STABILITAT ZU ERREICHEN. WAHLWEISE
KANN AUCH AUF EINE LEHM-STROH-MISCHUNG ZU-
RUCKGEGRIFFEN WERDEN. DAS GLEICHE GILT AUCH
FUR DIE ARBEITEN AN DEN ROLLSCHICHTEN OBER-
HALB DER WANDOFFNUNGEN.




